
Anpassung der Konsistenzklasse 
je nach Arbeitsschritt:

1. Bereich:  F2
2. Bereich:  F3
3. Bereich:  F4

Beton Desjoyaux Pool

C25/30 WU Beton 
0-8er Körnung
F2

 Mischung F2: F4 mit weniger Wasser
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